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MATERIALE USATO DALLA AMERIO NORMA EN NORMA UNI MATERIALE RICHIESTO DAL 

CLIENTE 

11SMnPb37  EN 10087:1998 UNI 4838-80 

9SMnPb36  
9SMnPb28  
9SMnPb23  
C10  
VITI CLASSE 5.8  
R50  

36SMnPb14  EN 10087:1998 UNI 4838-80 
35SMnPb10  
VITI CLASSE 8.8  
R80  

18NiCrMo5  EN 10084:1998 UNI 7846-78 

18NiCrMo5  
16CrNi4  
16NiCr11  
12NiCr3  

39NiCrMo3 Pb  EN 10083/1 UNI 7845-78 

39NiCrMo3  
38NiCrMo4  
40NiCrMo4  
42NiCrMo4  
VITI CLASSE 10.9  
38NCD4  

100Cr6    UNI 3097  100Cr6  

Alluminio 11S    UNI 9002  P-AlCu4Mg1Pb  
P-AlCu4PbMg  

Anticorodal    UNI 9006  
P-AlSiMgMn  
P-AlMgSi  
P-AlMg1SiCu  

Ergal    UNI 9007  P-AlZn5,8MgCu  

OT58    UNI 2012  Ottone  
OT58  

Fe37    UNI7070  Fe37  
Fe360C  

 


